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Kombinationswirkung zweier Gerbstoffe gegeniiber
Gelatine und tierische Haut. Ein Beitrag zur
chemischen Erforschung der Kombi-
nationsgerbung

Arbeiten aus dem Institute fiir Gerbereiwissenschaft
XVIII. Mitteilung

Von

Prof. Dr. GEORG GRASSER und MASATAKE ICHISE

In der Arbeit “ Chemismus der kombinierten Tannin-Chrom-
Gerbung® hat der Verfasser bereits den Einfluss von Mischungen aus
Tannin und hochbasischen Chromsalzen auf Blosse mit Hilfe der
quantitativen Kochprobe durch Feststellung der Flichen-und Volumen-
Anderung und mit Hilfe der Quellung untersucht und die Eigenart
der Gerbintensitit solcher kombinierter Gerbstoffe nachgewiesen. Diese
interessanten Ergebnisse gaben Veranlassung, das ganze Problem der
Kombinationsgerbung einer systematischen Untersuchung zu unterziehen,
was in der vorliegenden Arbeit geschehen soll. Um das umfangreiche
Experimental-Material kurz -und iibersichtlich einer wissenschaftlichen
Besprechung zufiihren zu konnen, mégen die Resultate tabellarisch
gebracht und ihre Erklirung und theoretische Erérterung zusammen-
fassend auf das Kiirzeste beschrinkt werden.

1. Chrom-Alumininm-Gerbung

Mischungen aus 20% igen Lésungen von Aly(SO;); und Chroma-
laun wurden auf Gelatine 48 Siunden und auf Blosse 72 Stunden lang

1) GRASSER-HIROSE: Journ. Fac, Agric. Hokk. Imp, Univ. XX, 4, 1928 S. 203.

[Jour. Facul. Agr.,, Hokkaido Imp. Univ., Sapporo. Vol. XXVII, Pt. 2. Octo-
ber, 1930.]
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zur Einwirkung gebracht und zeigt Tabelle 1 den successiv anstei-
genden Einfluss der Chromsalzlgsung ; dieselbe Versuchsreihe, aber mit
basisch gemachten Losungen auf Blésse beschrinkt, zeigt dhnliche, aber
hohere Werte (Tabelle 2).

Werden diese beiden Versuchsreihen derart durchgefiihrt, dass an
Stelle von Chromalaun die technischen Chromgerbsalze Chromosal B,
Chromosal SF und Chromgerbsalz Bayer fir sich oder nach ihrem
Anneutralisieren mit Soda zur Verwendung gelangen, so wird hier
natirlich die maximale Beeinﬁuséung durch das Chrom erzielt, die aus
Tabelle 3 und 4 ersichtlich ist.

2. Chrom-Tannin-Gerbung

Die Beeinflussung von Schmelzpunkt und Schrumpfungstemperatur
durch Mischungen aus basischem Chromsalz und Tannin einerseits,
Eichenholzextrakt anderseits zeigen die Versuchsergebnisse von Tabelle
5 und 6, Wurde aber die Chromsalzlésung durch die oben genannten
drei technischen Chromsalze ersetzt, so konnten wieder ihnliche Resul-
tate erzielt werden (Tabelle 7 und 8). Eine weitere Versuchsreihe
bezog sich auf die Mitverwendung von sulfit. Quebracho-Extrakt und
zeigt Tabelle 9 deren Ergebnisse. Schliesslich wurde noch eine weitere
Versuchsreihe mit basischemn Chromalaun angeschlossen, bei welchem
an Stelle von Tannin aber Hemlock-Extrakt, Neradol ND und Neradol
D zur Anwendung kamen (Tabelle 9 a).

3. Aluminium-Cer-Gerbung

Obwohl Cersulfat-Lésung durch ihren sauren Charakter l6send auf
Gelatine einwirkt, kann man sie doch zur Gerbung bringen, wenn man

ihr steigende Mengen selbst einer sauren Aluminiumsalzlésung zufiigt,
wie Tabelle 10 zeigt.

4. Aluminium-Tannin-Gerbung

Ahnlich wie Chromsalz durch Tannin in seiner Gerbintensitit
herabgedriickt wird, tritt dies auch beim Aluminiumsalz ein, wie aus
Tabelle 11 ersichtlich ist. Verwendt man aber fiir diese Versuchsreihe
“ein basisches Aluminiumsalz, so tritt bel Zusatz Aleiner Tanninmengen
eine sehr starke Herabdriickung von Schmelzpunkt und Schrump-
fungstemperatur ein; erst grossere Tanninmengen (iiber 50% der
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Mischung) geben mittlere Zahlenwerte. Dieses Verhalten erkliart sich
daraus, dass jene Mischungen, welche keine Gerbwirkung &ussern,
Gallerten bilden (Tabelle 12). )

5. Aluminium-Neradol-Gerbung

Die beiden Neradole D und ND stellen relativ saure Produkte
vor, so dass sie die Basizitit von basischen Metallsalzen stark beein-
flussen. Um also Mischungen aus Neradolen und Aluminiumsulfat zur
gleichzeitigen Gerbwirkung zu bringen, ist es vorteilhaft, letzteres als
normales, saures Sulfat zu verwenden. Derart werden fiir dieses
niedere Schmelzpunkts- und Schrumpfungstemperaturen, fiir die
Neradole aber hoherliegende Werte erzielt und man kann daher durch
ihre Mischung allmihlich sich dndernde Schmelzpunkte und Schrump-
fungstemperaturen erzeugen. (Tabelle 13).

6. Cer-Tannin-Gerbung

Gleichstarke (5% ige) Cerammoniumnitrat- und Tannin-Losungen
in verschiedenem Mischungsverhiltnis 72 Stunden auf Gelatine und
Blosse zur Wirkung gebracht, ergaben sowohl beim Schmelzpunkt als
auch bei der Schrumfungstemperatur erst ein Ansteigen, dann wieder
ein Fallen der Temperatur; wurden diese beiden Ldsungen aber
nacheinander je 48 Stunden zur Anwendung gebracht, so konnten
verschieden hohe Werte erzielt werden, je nachdem, ob die Cerlésung
oder die Tanninl6sung zuerst zur Anwendung kamen. Im erstgenannten
Falle wurden fiir den Schmelzpunkt wesentlich hohere, fiir die Schrump-

fungstemperatur dagegen im zweiten Falle etwas hohere Werte erhalten
(Tabelle 14).

7. Kombinierte Eisen-Gerbung

Eisensalze zeigen bekanntlich nach fritheren Untersuchungen des
Verfassers sehr charakteristische Gerbintensitit, wenn sie in Kombina-
tion mit anderen an und fiir sich auch nur wenig oder nicht gerbenden
Stoffen zur Anwendung kommen. Wird z. B. eine mit Celluloseextrakt
vorbehandelte Gelatine mit Réhmschen Eisensalz 24 Stunden lang
nachgegerbt, so steigt ihr Schmelzpunkt von 29° auf 290° an. Wird
in derselben Reihenfolge aber Bldsse benutzt, so steigt deren Schrump-
fungstemperatur von 62 auf 73° an. Wird schliesslich Blésse durch 48
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stiindiges Behandeln mit einer 10% igen Roéhmschen Eissensalzlésung
- gegerbt und hierauf 48 Stunden lang in 5% igen Losungen von Tannin,
Quebrachoextrakt, Gallussdure, Jodjodkalium und Natriumsulfat und in
30% igen Losungen von Methylalkohol, Athylalkohol und Aceton
eingelegt, so tritt allseits eine Erhshung der Schrumpfungstemperatur
ein, welche bei Quebracho und insbesondere bei Jod hohe Werte ergibt

(Tabelle 15).

8. Tannin-Metallsalz-Gerbung

Eine Anzahl an und fir sich nur missig gerbender Metallsalze
auf tanningegerbte Gelatine .48 Stunden lang nachwirken gelassen,
vermochte deren Schmelzpunkt iberall etwas zu erhéhen, maximale
Werte erzielten hierbei Kupfersulfat und Eissensulfat. Kam an Stelle
von Gelatine aber tannierte Bldsse zur Anwendung, so wurde deren
Schrumpfungstemperatur nur durch Zirkon- und Bleisalz stark erhéht,
alle anderen Salze waren ohne Einfluss; alle sauer reagierenden Salz-
I6sungen setzten aber die Schrumpfungstemperatur der tannierten Blgsse
(Sr=80°) etwas herab (Tabelle 16).

Wurde an Stelle von Tannin aber Neradol D als Vorgerbmittel fiir
Gelatine und Blésse angewandt, so konnte nur bei Zirkon- und Eisen-
salz eine positive Beeinflussung festgestellt werden (Tabelle 16).

9. Metallsalz-Celluloseextrakt-Gerbung

Gelatine 48 Stunden lang in 10% ige Metallsalzlésung eingelegt,
hierauf durch Behandeln mit einer 5% igen Boraxldsung sechs Stunden
lang entsduert und schliesslich 24 Stunden lang in einer 10% igen
Celluloseextraktldsung nachgegerbt, ergab bei Silber—, Uran—,
Quecksilber—, Blei—, Zinn—, Aluminium—, Cadmium—, Kupfer—, !
Cer—, Wismut—, Vanadin- und Gold- Salz #negative Resultate, indem
die Gelatine bereits bei 32°-34° verkleisterte. Wurden aber folgende
Salze angewandt, so konnte nachgenannte Temperatur fiir den Schmelz-
punkt der kombiniert gegerbten Gelatine erzielt werden:

Platinchlorid ............... >100°
Brom .iceveiiiiiiiiiiiinnnn. 00°
Jodjodkalium ............... >100°
Thornitrat .e.eeeviveeeennen. ca. 100°

10. Metallsalz-Teerfarbstoff-Gerbung
Die gerbende Wirkung der Teerfarbstoffe in Kombination mit
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Tannin konnte bereits kiirzlich von Grasser und Sun Tau® nachgewiesen
werden und es war daher von Interesse, auch die Kombination Metall- -
salz-Teerfarbstoff in dieser Richtung zu prifen. Wie Tabelle 17 zeigt,
geben eine Anzahl von Kombinationen auffallend hohe Schmelzpunkte,
maximale Werte wurden bei Zirkonnitrat und Thornitrat erzielt.

11. Kombinierte Komplexsalz-Gerbung

Die Doppeljodide von Cadmiumjodid, Wismutjodid und Queck-
silberjodid mit Kaliumjodid, welche u. a. als Alkaloid-Reagenzien eine
wichtige, Rolle spielen, wurden auch fiir Gerbversuche gegeniiber
Gelatine und Blésse herangezogen und konnte gemidss Tabelle 18 nur
bei Wismutkaliumjodid, das in iiberschiissiger Kaliumjodidlésung klar
léslich ist, gegeniiber Gelatine eine Schmelzpunktserhéhung (64°) fest-
gestellt werden, wihrend die beiden anderen Doppeljodide Gelatine in
der Kilte verflissigten. Die mit diesen drei Doppeljodiden gegerbte
Blosse wies ebenfalls eine nur missige Schrumpfungstemperatur auf.
Durch Nachgerben der so vorgegerbten Blossenstiicke bezw. Gelatine-
folien mit §%igen Losungen von basischem Aluminiumsulfat, basischem *
Eissenchlorsulfat, Cerchlorid und Tannin konnten sowohl bei der
Gelatine als auch bei der Blosse verschiedentlich Erhohungen im
Schmelzpunkt bezw. in der Schrumpfungstemperatur festgestellt werden
(Tabelle 19).

12. Tannin-Celluloseextrakt-Gerbung

Wurde Gelatinefolie mit Celluloseextraktlésung 48 Stunden lang
behandelt, so konnte hierdurch 4eine Schmelzpunktserhshung festgestellt
werden ; wurde diese so vorbehandelte Folie nun mit einer Tannin-
Iosung (+NaCl) 24 Stunden lang nachbehandelt, so dnderte auch dies
nichts. Wurde schliesslich der Versuch in der verkehrten Reihenfolge
durchgefihrt, so ergab auch dies dieselben Resultate. Dieselben Ver-
suche mit Blosse gemacht, ergab auch hier in allen Fallen Schrump-
fungstemperaturen von 66-69° woraus also geschlossen werden kann,
dass die beiden Gerbstoffe sich in ihrer gerbenden Wirkung nicht zu
erginzen vermogen und Celluloseextrakt sich dhnlich wie Tannin zu
verhalten im Stande ist.

1)} Journ. Amer. Leath. Ciuém. Assoc. XXIV, 8, 8. 406.
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13. Tannin-Aldehyd-Gerbung

Gelatinefolie 72 Stunden lang . mit 5%iger Tanninlésung gegerbt
und dann 48 Stunden lang eingelegt in Ldsungen von Aldehyden
(Formaldehyd, Acetaldehyd, Furfurol, Paraldehyd, Benzaldehyd, Salicyl-
aldehyd) in gleichen Teilen Wasser und Alkohol ergab nur maissige
Schmelzpunktserhchungen, wie aus Tabelle 20 ersichtlich ist. Wurden
schliesslich die Gelatinefolien zuerst 48 Stunden lang in obige Aldehyd-
lésungen eingelegt und hernach 72 Stunden lang mit Tannin nach-
gegerbt, so vermochte insbesondere Furfurol und Benzaldehyd eine
merkliche Schmelzpunktserhéhung zu verursachen (Tabelle- 21).

14, Tannin-Teerfarbstoff-Gerbung

Wie oben erwihnt, wurde das gerbende Verhalten der Teer-
farbstoffe bereits kurz in einer fritheren Arbeit untersucht. Im Verfolge
dieser Untersuchung wurden vorerst Mischungen aus je §% Tannin und
Teerfarbstoff (sauer u. substantiv) 72 Stunden lang auf Gelatine ein-
wirken gelassen; derart konnten nur bei einigen Mischungen Schmelz-
punkte erzielt werden, welche merklich héher lagen, als jener der
Gelatine (Tabelle 22).

Wurde dagegen die Gelatinefolie vorerst mit Tanninlésung (5 %igen)
48 Stunden lang gegerbt und dadurch ein Schmelzpunkt von 49°
erreicht und diese Folie nun 48 Stunden lang in 5%ige Teerfarbstoff-
16sung eingelegt, so konnte eine weséntliche Erhéhung des Schmelz-
punktes festgestellt werden (Tabelle 23).

Eine weitere Versuchsreihe wurde dahingehend angestellt, Gelatine-
folien und Blosse mit 5% igen Losungen der synthetischen Gerbstoffe
Neradol D, Neradol ND, Ordoval 2G und Tamol NNO 7z bezw. g6
Stunden lang zu gerben, diese dann zu waschen und nun mit 5% igen
Teerfarbstofflosungen 48 Stunden lang nachzubehandeln, Wie Tabelle
24 und 25 zeigen, vermdgen bei Neradol D und Neradol ND
zufolge ihres sauren Charakters die Teerfarbstoffe keine Erhohung
des Schmelzpunktes und der Schrumpfungstemperatur hervorzurufen.
Dagegen zeigen die Resultate der Tabelle 26, dass bei Ordoval 2G
alle Farbstoffe eine Erhéhung des Schmelzpunktes, dagegen nur wenige
eine Erhoéhung der Schrumpfungstemperatur zur Folge haben. Bei
Tamol NNO kommt dieses Verhalten bei basischen Farbstoffen noch
mehr zum Ausdruck, insbesondere kénnen hier auch erhéhte Schrump-
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fungstemperaturen festgestellt werden; saure und substantive Farbstoffe
vermégen jedoch auch hier keine ErhShung dieser Werte hervorzurufen
(Tabelle 27). ' ' :

‘Aus allen diesen. Versuchen geht hervor, dass insbesondere
basische Teerfarbstoffe in Kombination mit Tannin oder wenig sauren
synthetischen Gerbstoffen .eine gerbendc Wirkung auszuiiben im Stande
sind. Allerdings stéren sowohl die den Teerfarbstoffen als Stellungs-
mittel zugegebenen Neutralsalze als auch die Sulfosduren der synthe-
tischen Gerbstoffe, da erstere lyotropen Charakter, letztere den Schmelz-
punkt und die Schrumpfungstemperatur herabsetzende Eigenschaften
aufweisen. Um diese Stérungen zu beheben, wurde in einem fritheren
Versuche zur Feststellung der Gerbwirkung von Metallsalzen® Gelatine-
gallerten angewandt und durch diese die Metallsalzlésungen diffundieren
gelassen. Derart wurden verschiedene Zonen erzielt, welche auch
verschieden hohe Schmelzpunkte aufwiesen. Es sollte nun versucht
werden, dieses Verfahren auch fiir die Teerfarbstoffe in Anwendung zu
bringen. Zu diesem Zwecke wurden Eprouvetten mit 40 %iger Gelatine-
gallerte beschickt, welche einen Schmelzpunkt von 33-34° aufwies;
hierauf wurden 5%ige Teerfarbstofflésungen iiberschichtet und eine
dreiwochige Diffusion durchgefiihrt.

Aus Tabelle 28 ist ersichtlich, dass durch einen solchen Diffusions-
versuch qualitativ verschiedene Bestandteile auch eine verschiedenartige
Diffusionsgeschwindigkeit aufweisen; es konnten z. B. bei Corvolin
schwarze und hellgriine, bei Siureviolett neben violetten blutrote, bei
Diamantgriin eine rote, bei Dianiltiefgrau eine rote und eine rétlichgelbe
Zone erhalten werden. Die meisten derselben weisen abweichende
Schmelzpunkte auf. Die héchsten Werte wurden bei Corvolin (41°),
Rheonin (39°), Methylenblau (39)° und Auramin (38%5°) erzielt und
bewiesen diese Zahlen, dass diesen basischen Farbstoffen tatsiachlich
eine gerbende Wirkung zukommt ; die sauren und substantiven Farb-
stoffe ergaben aber niedere Werte.

Eine weitere Diffusionsreihe wurde derart ausgefithrt, dass
Mischungen aus gleichen Teilen 5% iger Losungen von Tannin und
sauren bezw. substant. Teerfarbstoffen drei Wochen lang zur Wirkung
kamen. Aus Tabelle 29 ist es ersichtlich, dass die oderen Zonen aller
versuchten sauren und substant. Farbstoffe nur niedere Schmelzpunkte

1) GRASSER-NAKANISHI: 10, Mitteilg. a. d. Institute f. Gerbereiwissenschaft,
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aufweisen, nur Nigrosin verursachte 39°, Saureviolett, Wasserblau,
Diaminorange und Dianildunkelgrau 38 als erhShte Schmelzpunkte.

Um diese Kombinationswirkung von Tannin und Teerfarbstoff auch
auf dastsche Teerfarbstoffe ausdehnen zu kénnen, wurden die Teetfarb-
stofflésungen zuerst drei Wochen lang, hierauf die Tanninlésung zwei
Wochen lang fiir sich zur Diffusion gebracht. Aus Tabelle 30 ersieht
man, dass auf diese Art bei Auramin Werte von 41-84°, bei Rheonin
41-65° erzielt wurde. Von den sauren und substantiven Farbstoffen,
die cbenfalls dieser getrennten Diffusion unterzogen wurden, konnte
bei Nigrosin, Wasserblau, Benzolchrombraun, Diamingriin und insbe-
sondere bei Dlaminscarlett (58°) deutliche Gerbwirkung nachgewiesen
werden.

Schliesslich wurde die letztgenannte Versuchsreihe noch umgekehrt
durchgefiihrt, indem zuerst Tannin 25 Tage lang, dann die Teerfarb-
stofflésungen drei Wochen lang zur Diffusion kamen. Wie Tabelle 31
zeigt, wurde hierbei ebenfalls bei Auramin ein héherer Wert (53), bei
den sauren Teerfarbstoffen nur mittlere Werte, bei einigen substantiven
Teerfarbstoffen dagegen dusserst hohe Werte erzielt. Diese Versuchs-
reihe unterschied sich von den drei vorangehenden auch noch dadurch,
dass dhnlich, wie bei den gerbenden Metallsalzen festgestellt werden
konnte, auch hier Ringe und insbesondere von der Gelatineschicht in
die Fliissigkeit hineingeschobene Linserz auftraten, welche als best
gegerbte Schichten auch die héchsten Schrnelzpunkte, z. B. bei Diamin-
orange (62°), Diaminscarlett (73°) und Dianildunkelblau (90°) auf-
wiesen. Die Ringe waren hier noch insofern charakteristisch, als sie
ausschiiesslich an der Periplerie der Gelatinezylinder auftraten, also durch
seitliche Diffusion langs der Glaswidnde zustande gekommen waren.
Diese Ringe wiesen aber in bezug auf ihren Schmelzpunkt keinerlei
charakteristische Werte auf, so dass ihre Entstehung mit der Gerb-
wirkung der sie hervorrufenden Stoffe nichts zu tuen hat.

Diese letzte Versuchsreihe brachte wieder den Beweis, inwiefern
die Kombinationswirkung zweler Stoffe den Schmelzpunkt ganz be-
sonders beeinflussen kann. Wihrend z. B. Dianildunkelgrau sawohl fiir
sich als auch in Mischung mit Tannin oder durch dessen Nachgerbung
keine besonderen Werte fur Schmelzpunkte ergibt, vermag es auf
tannierter Gelatine extrem hohe Werte zu ergeben.

Bei allen diesen Diffussionsversuchen wurde schliesslich tberall
auch die Linge (in mm gemessen) der einzelnen Diffusions-Schichten
angegeben ; sie zeigen, dass Farbstoffe fiir sich allein angewandt ohne
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Riicksicht darauf, ob basische, saure oder substantive Teerfarbstoffe
vorliegen, meist hohe, aber verschieden grosse Diffusionsgeschwindig-
keit aufweisen. Mischungen aus Tannin und Farbstoffen ergeben etwas
kiirzere Diffusionszonen, kommen die Farbstoffe aber auf tannierte
Gelatinegallerte zur Anwendung, so bilden die oberen, stark gefarbten
Zonen relativ kurze Schichten, die besonders dort eine ILinge von 9
mm nicht iiberschreiten, wo Linsenbildung auftritt.

Zusammenfassend kann also darauf hingewiessen werden, dass in
fast allen Fallen die kombinierte Gerbung sich durch eine charakteri-
stische Veridnderung des Schmelzpunktes der Gelatine zeigt und dass
diese Schmelzpunkte meist abweichend sind von jenen, welche der
Gelatine zukommen, wenn sie mit nur enem der angewandten Gerb-
stoffe behandelt worden sind. Derart ist sowohl die Schmelzpunkts-
bestimmung eine geeignete Methode zur Untersuchung der Kombina-
tionsgerbwirkung als sie auch einen Einblick in den Verlauf dieser
komplizierten Vorginge gestattet. Die Ermittlung der Schrumpfungs-
temperatur vermochte iiberall dort interessante Werte zu er geben, wo
effektive Gerbwirkung festzustellen war und ergab hier insbesondere
die Basizitats-Verschiedenheit auffallende, mit der Praxis iibereinstim-
mende Werte.

(Tabelle 1-31: Seite 328 ff.)
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TABELLE

1

S Sr
A 1o tcem Lisg. a) 36° 39°
B 9 » a)+1 ccm Lsg.'b) 38° 43°
C 8 » a)y+2 ,, , b) 40° 44°
D 7 5w a3 . 5 b 41° 44°
E 6 5 » a)t4 . 4, b) 42° 45°
F 5 5 » AF5 5 4 D) 44° 47°
G 4 4 13} a)+6 vy Y] b) 470 530
H 3 5 o A7 s, D) 48° 54°
1 2, s A8, o, D) 55° 60°
J 1, wo a9 ., ., b) 68° 71°
K ic ,, , Db 158° 102°

Losung a)=10g Aly(SO,);+5g NaCl+s0 ccm__HZO,
Losung by=10g Cry(80,);K,80,+5 g NaCl430 cem H,0.

TABELLE 2

Sr
A 10 ccm Lsg. a) 53°
B 9 ,» a)+I ccm Lsg. b) 84°
C 8 . 7 a)+2 » 1+ b) 93°
D 7 wooa+3 ., w o b) 101°
E 6 , w o a)+4 4, 4, b) 103°
F 5 . A5, » b) 106°
G 4 n %) a)+6 N 7] b) 106°
H 3w wo a7 . 4 b 107°
I 2, »  a)t+8 » o b) 109°
1) | S woa)tko s b) 118°
K 10 ,, » D) 124°

Lésung a)=10g Aly(SO,);+5g NaCl+t-50 cem Ho,O
mit Na,COjz basisch gemacht,
Losung b)=10g Cry(50,)3+5g NaCl450 cem H,O
mit Na,CO; basisch gemacht,
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TABELLE 3
Chromosal B | Cbromosal SF Chror]r;gerbsalz
ayer
B S Sr S Sr S Sr

A 1o ccm Lsg. a) 34° | 41°° 33° 43° 36° 41°
B 9 s . a)trIcem Lsg. B) 45° | 46° 39° 47° 46° 49°
C 8, . a+tz , . b) 820 | j52° 75° 49° | 178° 61°
D 7 5w a)F3 a4 by | 170 63° 171° | 58° | 189° | 66°
E 6, 5 a)t4 . . Db)|l 184° 68° 177° 67° | 209° 75°
¥ 5 s w A)F5 5 . D) 192° | 79° 187° 77° | 222° o1°
G 4 5 2 a)+6 3 12 b) 2“[9Q 870 211° 890 2370 990
H 30 s a7 4 ., DY |l 231°| 92° 228° 93° [>260° | 101°
I 2, o, a)+8 ,, ., h)| 235°| 094° [>260° | 98° [>260%| 104°
J L w @49 5 5 D) [>260° | 10r° [>260° |  98° [>260° | 106°
K 0 ,, s b) [>260° | 1120 > 260° 108° (> 260° 114°

Losung a)=10g Aly(SO,);+5 g NaCl+50 cem H,O0.

Losung b)=je Iog{

Chromosal B~
Chromosal SF
Chromgerbsalz Bayer

|

f+5g NaCl+450 cem H,O.

TABELLE 4

Chromosal | Chromosal |Chromgerb-

salz Bayer
Sr Sr Sr
10 ccm Lsg. a) 118° 118° 124°
9 ;o a)+1 ccm Lsg. b) 114° 113° 120°
8 ., wooatz o, , b) 113° 112° 118°
7 ‘ a)+3 » b) 113° 1129 115°
6 4 .4 B4 . s D) I12° 110° 114°
5 o a)s . s b) 110° 109° 114°
4 4y a)}|—6 N ) 106° 107° 112°
3 0 o a7 » . b 103° 107° I11°
2 4 ” a)+8 It ) b) 101° ‘105° 108°
) e ). 92° 103° 105°
' ‘10 5, , b 58 57° 58°

Chromosalz B

Losung a)——Je Ibg{Chromosal SF

Chromgerbsalz Bayer

|

Losung b)=10g Aly(SO,);-+5g NaCl{50 cem HZO (bas1sch gemacht)

I—|—5g NaCl4-50 ccm HzO (ba51sch gemacht)
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TABELLE §
S

20 ccm Lsg. a) > 260°
18 ,, ,, a)4 zccm Lsg. b) 208°
16, oo a4+ 4 ., w D) 159°
14 ,, 5 a6 » o b) 98°
iz ,, »oat+ 8 ., 5 D) 83°
10 ,, 5 a)ykI0 ;s b) 71°
8 ,, y o A)RIZ » b 62°
6 »  2)+I4 o, 2 b) 55°
4 o yy  A)HI6 ) 49°
z ,, 4 2+18 ,, ,, b 46°

20 ,, )] 41°

Lasung a)=20g Chromalaun in 150 ccn HyO und mit N2,CO; basisch gemacht
bis zur beginnenden Fillung,

Losung b)=10g Tannin in 150 ccm H,O0.

Gerbedauer—=48 Stunden.

TABELLE 6

S Sr

20 ccm Lsg. a) > 260° 124°
18 ,, ,, a)+ zccm Lsg. b) > 260° ‘117°
6 ,, w @)+ 4 4 5 b) 202° 103°
14 4, ,, @+ 6 ,, , D) 190° 102°
12, » a)+ 8 4, » b) 181° 90°
0 5 )10, » b 94° 83°
8 ,»  A+f1z ,, ,, b 78° 75°
6 ” a)+14 L 21 b) 59° 72°
4 4 5 a)+16 5 b) 45° 69°
2 5 o @)tI18 ,, ,, b) 39° 67°

20 5, 5, b) 33° 59°

Losung a)=20g Chromalaun in 150 ccm Wasser und mit N2,CO; ba51sch gemacht
bis zur beginnenden Fillung,

Lésung b)=10g Eichenholzextrakt in 150 ccm Wasser.

Gerbedaner=48 Stunden. "
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TABELLE [
Cnromosal | Chromosal |Chromgerb-
B SF salz Bayer
S S S

20 ccm Lsg. a) . >260° >260° > 260°
18 ,, ,, a)4 2 ccm Lsg. b) 232° 218° 241°
16 ,, ,, a4+ 4 , s Db 211° 213° 228°
14 ,, , a+6 ,, , b 206° 20g° 214°
1z, » o a)+ 8 5 D) 194° 201° 208°
10, 1w a)tTIo n b) 174° 196° 201°
8 . . @tz ,, ,, b 97° 192° 199°
6 ., ., a+i4 ,, , b 88° 183° 19g°
4 » 5 a)+16 ,, ,, b) 80° 178° 196°
2, .o ay+18 s b) 72° 86° 91°
20 ,, 5 D) 51° 49° 48°

Losung a)=z20g l

Chromosal B

Chromosal SF
Chromgerbsalz Bayer

Losung by=r0g Tannin+4150 ccm H,0.
Gerbedauer=48 Stunden,

}+150 ccm HyO (basisch gemacht),

TaBeLLE 8
Chromosal | Chromosal [Chromgerb-
B SF salz Bayer
S S S

20 ccm Lsg. a) > 260° >260° |* >260°
8 ,, 5 a)+ 2 ccm Lsg. b) > 260° >260° ~>260°
16 ,, ,, a+ 4 ., 5 b) | >260° >260° . | >260°
4 . o 3F6 4 . b | >260° > 260° > 260°
1z ,, w a)+ 8 » b) > 260° 260° >260°
10 ,, » &+ ,, 4, b) 249° 236° > 260°
8 ., . atrz ,, ,, b 239° 225° 246°
6 . 4 ay+14 ,, ,, b) 226° 221° 236°
4 9 o 3)+16 ,, ,, b 213° 221° 209°
2 »  a)+18 » b) 93° 216° 89°
20 5, o« D) 36° 35° 36°

Losung a)=20 gl

Chromosal B

Chromosal SF
Chromgerbsalz Bayer

|

Losung b)=10g Eichenholzextrakt+150 ccm H,O,
Gerbedauer=48 Stunden.

I-{—Iso ccm HyO (basisch gemacht).
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TABELLE ¢

"~ Chrom-LosungD Quebracho-Losung® S Sr
20 cem A — ‘ . >290° I3OA°
18, 2 ccm 260° 125°
16, 4, 258° 124°
14, 6 ., ’ 253° 120°
1z, » 8 248° o 116°
10 ,, 10 ,, 245° 114°
8 ' 1z, 240° 109°
6 ,, 4 223° 108°
4 4, 16, 206° 104°
z 18 ., 195° | 102°
L6 ,, 18,4 o " 8r° 110°
1,4 ' 186 ,, 72° 100°
1,z ,, 18,8 ,, 65° 99°
- . ‘1,0 by - 19,0 58° 98°
OB s | 192, 522 | 97°
66 ,, ToIg4 46° | 95°
6,4 ‘ V 19,6 ,, 38° 90°
0,2 ‘ vy ) 19,8 ,, 33°.- 85° .
— T 20, 32° | ¢ 8°

1) 30g Chromalaun in 150 com Wasser gelost, mit 3g kalz. Na,CO,
anneutral. u, auf 200 ccm erginzt: enfspricht de_r._ Vérbindung
.Crg(SO,)5(OH) mit 449 Bas. n, Sch.

"2) §g sulfit, Quebracho-Extrakt in 100 ccm Wasser geldst,
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TABELLE Q a

Hemlockextrakt | Neradol ND Neradol D
S Sr S . Sr S Sr
20 ccm Lsg. a) ' >260° | 133° | >260° | 136° | >260°; 139°
19 ,, ., a)t 1cem Lsg b) || >260° | 134° | >260°| I14° | >260° | I17°
18 ,, , a+ 2z, , b)ll>260°] 134° | >260°| 102° | >260° | 108°
16 ,, 4 a)+ 4 4, 5 b)Y >260°| 131° | >260° 99° | >260° 97°
4 . 4 2t 6., 4, Db)| >260°| 150° | >260° 04° 233° 94°
1z ,, 5 a8, , b)l >260°1 127° 245° 83° 226° 91°
10 5, 5 410, ,, byl 2489 r1z5° 226° 77° 214° 89°
8 o » atiz ,, ,, D) ! 242° | 123° 213° 74° - 207° 84°
6 ., , a)tIi4 ., , b | 223° 122° 189° 71° 178° 8o°
4 4 4 16, b)|  218°| 120° 73° 70° 61° 77°
2, 4 a8, ,, D) l 185° | 117° 64° 67° 56° 75°
25 4, 5 b)| 46° 81° " 52° 63° 47° 71°

‘ .

Losung a)=20g Chromalaun4-150 ccm H,O (basisch gemacht).

Hemlock-Extrakt
Losung b)=10g{Neradol ND }—\-150 ccm Hy,O
Neradol D A

Gerbedauer=72 Stunden,

TABELLE IO

S ' Sr
5 ccm Lsg. a) geld.t "44°
4 ,» a)+I ccm Lsg. b) ge]é‘»sf 44°
3 9 » Az, ., b 45° - 47°
2 5 s A+3 . 5, b) 43° - 46°:.
’ SRS W E I T 46°
S s b 38°. 44°

Losung a)=58 Cey(SO,)-+15 cem H,0, - -

Losung b)=g5g Al(SO,);+15 ccm H,0.
Gelatine=48 Stunden,

Gerbedauer.,_{Blfisse=72'Stunden. .

L
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TABELLE 1}
S Sr
1o ccm Lsg. a) 34° 41°
9 5, a)+ I ccm Lsg. b) 42° 67°
8 1] + a)+ 2y, 19 b) 440 68° -
7 o s A+ 3, s b 44° 68° ;
6 5 o AT 4 . w D) 45° 70°
5 % » 23+ 5 5 a5 D) 48° 70°
4 w5 a6, ., b 45° 70°
3 2] a)+ 7 » 1y b) 46° 71°
2 1] a)‘!‘ 8 1y b) 46° 7I°
) ST ) a)+ 9 N b) 47° 72°
I0 ,, 4, b) 55° 81°
Lésung a)=TIog Aly(SO,)3+5g NaCl+s0 cem H,0,
Losung b)=10g Tannin+4-50 ccm H,O0,
Gelatine=48 Stunden.
Gerbedauer.—_{masse:ﬁ Stunden.
TABELLE 12
S Sr
A 1o ccm Lsg, a) 145° 71°
B 9 4, s a)+ 1 cem Lsg. b) halb geschmolzen nicht gegerbt
C 8 LR ” a)+ 2 5 - b) LA i
D 7 » o a)t 3 » b) 1 i
E 6 ’ 2" a)+ 4 5 1 b) 2} 32
F 55 » AF5 .m0 b » . 85°
G 4 4 LE] a)+ 6 L3 3y b) 680 83°
H 3 » + a)+ 7 » 3 b) 62° 81°
I 2., ,» a+8, ., b 57° 79°
J I, I a)+ 9 4, 3 b) 560 760
X o, ., b 53° 78°
B-F: weisslich grane Gallerte,
F-G: starke graue Triibung,

Losung a)=10g Aly(SO,);+5g NaCl4-50 cem H,0, (basisch gemacht)
Losung b)=10g Tannin-50 ccm H,O.

Gerbedauer= {

Gelatine=48 Stunden.
Blosse=72 Stunden,
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TABELLE 13

335

Neradol D Neradol ND

S Sr S Sr

1o ccm Lsg. a) 33° 43° . 34° 43°
9 s 4 a)4 I cem Lsg. b) 33° 48° 38° 44°
8 »w o Atz ., ., b 35° 48° 39° 46°
7 5 9 A+ 3 5, . D) 36° 49° 39° 47°
6 . 5 a)t4 ., . b 40° 52° 43° 48°,
5 woAtE 5 4, » b) 42° 56° 45° 51°
4 0 o oAF6 ., D) 43° 61° 46° 54°
30 o @AF7 0 . D) 43° 63° 49° 57°
2, 'e a)+ 8 ,, " b) 45° 68° 49° 61°
I, »o A+ 9, 5w b) 47° 72° 51° 62°
10, . b 49° 75° 53° 65°

Losung a)=10g Aly(S0,);+5g NaCl+4 350 ccm H,0,

Losung b)= {

Gerbedauer==%2 Stunden.

10g Neradol D450 ccm H,0.
10g Neradol ND--50 ccm H,O.

TaBeLLE 14
S Sr
20 ccm Lsg. a) 35° 53°
18 ,, ,, a)+ 2z ccm Lsg, b) 37° 74°
16, o oat4 . . D 39° 76°.
4, » @+ 6, , b 41° 79°
0 ,, . a)tlo , , b) 42° 81°
6 ., 5 a1, o, b)|l 46° 79°
3 » 1 a)+17 Xl 9 b) 450 760
20 ., ., b)|| 40° 77°
Lsg. a) dann Lsg. b) 68° 70°
Lsg. b) dann Lsg. a) 37° 78°

Losung a)=CeNH(NO,), ( 5%ige Losung),

Losung b)=Tannin

Gerbedaner : 72 bezw. je 48 Stunden.

(10%ige Losung).
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TABELLE 15§

Sr

kein Zusatz 55°

] Tannin 74°

- Quebrachoextrakt 8o0°

Gallussiure 62°

J+KJ 1520

Na,S0, 71°

CH,OH 73°

C,H;0H 75°

Aceton 72°

TABELLE 16

Tannin Neradol D
S Sr S Sr
kein Zusatz 41° 80° 36° 74°
Br 42°9 51° 34°9) 73°
J 49°9 67° 45°9 71°
CuSO, 222° 8g° 47° 77°
Al (S0, 45° 72° 41° 74°
Cdso, 45° 75° 4 | 7s°
. CoCl, 31° 83° 37° 76°
MnSO, 46° 81° 39° 75°
NiSO, 44° 84° 37° 78°
ZrO(NOy), 8g° 135° 86° 101°
SnCl, 49° 82° 37° 76°
FeSO, 150° 85° 145° 86°
FeCl, 98° 68° 69° 1 86°
Pb-acetat 83°  [>160° 57° 79°
ZnS0, . 63° 820 47° 77°

Gelatine=48 Stunden

Gerbedauer:{Bwsse ‘=72 Stunden

} in Tannin und 48 Stunden Nachgerbung.
2: Gallerte.
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TABELLE 17
S S S S S S S S S S S

CuS0, 39° | 95° 97°| 83° | 61° 579 85° T 73° 98° 45°| 62°
Cdso, 36° | 73° 8791 39° | 37° 45°| 619~ 46°  72°  39°| 38°
MnSO, 38° | 6g° 84°) 34° | 36° 43°  70%  41°)  75°  39°} 38°
CoCly 38° | 89° 79° 49° | 39° 589 B1° 48° 98° 51° 53°
NisSO, 37° § 8gs° 87°) 85° | 40° 58 73°l  39° 77°| 50°| 46°
Pb-acetat | 36° | 83° 8g°] 43° 56° 46°|  49° 52° 74°  51°] 42°
AgNO, " | 37° | 86° 8g° 43° | 38° 42° 589 ° 389  72°0  45° 40°
CeCl, 38° | 82° 89°| 66° | 48° 63°|  66° 59° 9I°  46°| 43°
UO(NO;)g| 39° | 71° 87°| 46° 64° 76°  69° 64° 93° 66°] 72°
vCl, 42° | 69° 89° 54° | 58° 68°  76° 68° 819 52°| 69°
HySeO; | 32° | 57° 55° 38° | 42° 34°(  43°| 41°|  45°0  37°] 35°
Th(NOy), | 32° |187° 226°218° {154° 217° 216° 163° 123° 138°| 161°
PWoO; | 39° | 75° 66°| 36° | 34° 40° 460 41°  50°  34°| 36°
PMoO, 61° | 78° 66° 31° | 37° 43°0 589 439 62° 39°| 41°
ZrO(NOg)s| 96° | 97° [>260° 45° [256° [>>260°>>260°>260° >260°l>26o° 235°

Vorgerbung wihrend 48 Stunden in Metallsalzlésung (5% ig).

Nachgerbung wihrend 48 Std. in Farbstofflosung (5%ig).

TABELLE 18

CdK]J, BiKJ],-KJ HgK]J,
S halb geschmolzen 63°, 64° halb geschmolzen
Sr §7° 58° 5% 57° 53° 54°

Gerbedauer=g6 Stunden,
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TABELLE 19

CdK]J,

Nachgerbung mit : S Sr
bas. Al-Sulfat — 74°
Tannin — 79°
CeCly —_ 57°
bas. FeSO,Cl —_ 81°

BiKJ,+K]J

Nachgerbung mit : s Sr
bas. Al-Sulfat 86° 71°
Tannin 31° 69°
CeCly 65° - 55°
bas. FeSO,Cl 93° 76°

HgK],

Nachgerbung mit : S Sr
bas. Al-Sulfat — 68°
Tannin — 66°
C6C13 - 590
bas. FeSO,Cl — 71°

Nachgerbedauer=72 Stunden.

TABELLE 20

I S

HCHO 38°, 39°
CH,CHO 36°, 35°
Furfurol 31°, 33°
Paraldehyd 35° 35°
Benzaldehyd b 320, 32°
Salicylaldehyd - 33% 34°
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TABELLE 21

2 S
HCHO 38°, 40°
CH,CHO 36°, 37°
Furfurol 55°, 63°
Paraldehyd ) 32°, 32°
Benzaldehyd 56°, 67°
Salicylaldehyd 31°, 32°

TABELLE 22

a) Saure Teerfarbstoffe.

(

‘! S

!
Alizarindirektblan AGG | 35°
Formylblau B ! 35°
Wasserblau TB 352
Alizarindirektviolett R 35°
Formylviolett S4B 35°
Dunkelsduregriin 8BOO 35°
Naphtolgrin B ' 35°
Saurelederbraun EG 35°
Havannabraun S konz. 38°
Orange POO 40°
Chinolingelb 38°
Wollrot SB 35°
Dunkelscarlett B 36°
Citronin RROOO 36°
Azophosphin GO 37°
Nigrosin (wasserlos.) 35°
Azoflavin RS neu 36°
.Mandarin G extra konz. 38°
Brillant Croceine 3B 38°




340

b)

Georg Grasser und Masatake Ichise

TaBeLLE 22 (Fortsetzung)

Substantive Teerfarbstoffe,
S
Oxamindunkelblau BG 38°
Anthracenblauschwarz KG . 34°
Naphtaminblau 7B konz, 35°
Oxaminviolett 40°
Oxaminfeingriin GX 35°
Naphtamingriin AG extra 34°
Dianilgriin BBN 35°
Anthracenchrombraun 34°
Naphtaminbraun AG extra 35°
Dianilbraun BBN 35°
Pyramingelb GX 36°
Naphtamingelb GF 35°
Dianildirektgelb S 33°
Anthracengelb GG 33°
+Anthracenorange G 32°
Pyraminorange RTX 32°
Naph.taminorange 2R konz, 33°
Dianilorange G 33°
Dianildunkelrot PH 34°
Oxamindunkelrot F 34°
TABELLE 23
Tannin Neradel D
Teerfarbstoffe :
S S

f 49° 47°

Palatindunkelblau 183° 63°

Palatindunkelrot 57° 65°

Benzodunkelblaa 53° —_

Alkaliblau 78° —

Anthrachinonviolett - 57° —

Wollrot G 67° —




Kombinationswirkung zwewer Gerbstoffe gegeniiber Gelatine

Blosse (96 Std.) u. Gelatine (72 Std.) behandelt mit "59 iger Lésung von
Neradol D, dann 48 Std. lang mit Teerfarbstofflésungen (5% ig) nachbe-

handelt.

TaBELLE 24

S Sr
0 41° 73°
basische Teerfarbstoffe :
Auramin O 34° 64°
Rheonin AL 38° 68°
Rhodamin 6G 39° 73°
Saffranin MN 36° 65°
Corvolin BT 36° 66°
Lederschwarz TBO 42° 72°
Methylengriinblau G 33° 62°
Methylenblau MNX 32° 68°
Methylviolett BB 35° '69°
Thicflavin T 38° 70°
Chrysoidin 37° 56°
Phosphin 3R 42° 74°
Vesuvin 4EG 34° 69°
" Diamand-Griin B 33° 55°
Aurophosphin 4G 38° 72°
Euchrysin RRX 39° 70°
saure Teerfarbstoffe :
saures Griin GGO 39° 72°
18sliches Blau IN 31° 57°
Nigrosin WL 33° 63°
Orange 11 36° 72°
Chinolingelb 37° 74°
saures Violett 4RN 39° 74°
substantive Teerfarbstoffe :
Benzochrom-Braun 34° 54°
Diamin-Griin B 33° 63°
Diamin-Orange F 37° 70°
Diamin-Scarlett B 42° 71°
Dianildunkelgrau BBL 35° 62°
Naphtamin-Blau 12B 32° 57°
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TABELLE 2§

S Sr
[} 39° 66°
basische Teerfarbstoffe:
Auramin O 35° 58°
Aurophosphin 4G 36° 64°
Chrysoidin 31° 63°
Corvolin BT 30° 6o°
Diamand-Griin 31° 61°
Euchrysin RRX 43° 65°
Leder-Schwarz TBO 29° 61°
Methylen-Blau MNX 32° 62°
Methylengriinblaa geschmolz,| 58°
Methylviolett BB 33° 61°
Phosphin 3R 34° 60°
Rhodamin 6G 44° 67°
Rheonin AL 37° 59°
Saffranin MN 36° 62°
Thioflavin T 34° 64°
Vesuvin 4BG 42° 66°
saure Teerfarbstoffe:
saures Griin GGO 36° 55°
16sliches Blau IN 31° 55°
Nigrosin WL 33° 54°
Orange II 34° 65°
Chinolingelb 36° 68°
saures Violett 4RN 33° 57°
substantive Teerfarbstoffe:
Benzochrom-Braun 30° 58°
Diamin-Griin B 28° 54°
Diamin-Orange F 32° 55°
Diamin-Scarlett B 35° 58°
Dianildunkel-grau BBL 34° 54°
Naphtamin-Blau 12B 24° 52°

Blosse (96 Std.) u. Gelatine (72 Std.) behandelt mit 5§95 ig, Losung von
Neradol ND, dann 48 Std. lang mit Teerfarbstofficsung (5% ig) nachbe-
handelt. .
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Blésse (96 Std.) u. Gelatine (72 Std.) behandelt mit 5% ig. Ldsung von
Ordoval 2G, dann 48 Std. lang mit Teerfarbstoffldsung (59 ig) nachbe-

handelt,

TABELLE 26

S Sr
[ 27° 70°
basische Teerfarbstoffe :
Auramin O — 69°
Aurophosphin 4G 37° 72°
Chrysoidin — 64°
Corvolin BT — 6s°
Diamand-Griin — 57°
Euchrysin RRX 30° 70°
Leder-Schwarz TBO — 63°
Methylenblau MNX — 62°
Methylengriinblau — 61°
Methylviolett BB — 67°
Phosphin 3R 32° 69°
Rhodamin 6G 33° 71°
Rheonin AL — 61°
Saffranin MN — 59°
Thioflavin T 34° 73°
Vesuvin 3BG 34° 66°
saure Teerfarbstoffe:
saures Griin GGO geschmolz.|  59°
15sliches Blau IN 26° 58°
Nijgrosin WL 30° 67°
Orange II 29° 63°
Chinolin Gelb 27° 64°
saures Violett 4RN 28° 62°
substantive Teerfarbstoffe :
Benzochrom-Braun 27° 61°
Diamin-Griin B 28° 56°
Diamin-Orange F 30° 57°
Diamin-Scarlett B 31° 56°
Dianildunkelgrau BBL 29° 54°
Naphtamin-Blau 12B 26° 53°
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TABELLE 27

S St
i} 27° 57°
basische Teerfarbstoffe:
Auramin O — 53°
Aurophosphin 4G —_ 59°
Chrysoidin —_— 62°
Corvolin BT 44° 63°
Diamand-Griin 34° €o®
Euchrysin RRX 46° 61°
Leder-S¢hwarz TBO 31° 59°
Methylenblan MNX 37° 64°
Methylengriinblau 31° 65°
Methylviolett BB 29° 57°
Phosphin 3R 41° 63°
- Rhodamin 6G — 59°
Rheonin AL 45° 67°
Saffranin MN — 59°
Thioflavin T 36° 54°
Vesuvin 4BG 41° 57°
saure Teerfarbstoffe :
saures Griin GGO — 5I°
lssliches Blau IN — 54°
Nigrosin WL — 54°
Orange II — 49°
Chinolin Gelb —_ 48°
saures Violett 4RN — 52°
substantive Teerfarbstoffe:
Benzochrom-Braun — 52°
Diamin-Griin B 27° 53°
Diamin-Orange F — §52°
Diamin-Scarlett B 28° 56°
Dianildunkelgrau BBL 28° 54°
Naphtamin-Blau 12B — 31°

Blosse (96 Std.) u. Gelatine (72 Std.) behandelt mit 59 ig.
Tamol NNO, dann 48 Std. lang mit Teerfarbstoffldsung (5% ig) nachbe-

handelt.

Losung von
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TABELLE 28

345

(Teerfarbstoffiésung)
Schicht
Farbstoff oberste mittlere untere
Linge (mm) /Farbe /S|Linge (mm) /Farbe /€ Linge (mm) /Farbe /§
basische :

Auramin O
Corvoiin BF

Diamantgriin B
Methylenblau
NNX

Methylviolett BB

Rheonin AL

5/ gelb /35°

25/ schwarz /35°

30/ d. blaugriin
133° 37°

25/ tiefblau [34°, 39°

20/ tiefviolett/
33% 37°
11/ braun /39°

10/ sattgelb /37°

griin-

8/ schwarz [38°

10/ d. gelb /35°, 33°

20/ gelb /383°

15/ hellgriin /41°
15/ blangriin [38°
10/ hellblau /38°

hell-
10/ violett [36°

saure :
Sauregriin GGO
Siureviolett 4RN
Nigrosin WL

Orange 1I
Chinolingelb
Wasserblan IN

16/ tiefgriin /35°, 36°
25/ tiefviolett [36°
17/ schwarz [35°, 36,
11/ tiefrot /35°

8/ rotgelb [35°

10/ d. blau [35°

15/ blatrot /37°, 36°
allmihlich heller
werdend [36°

15/ d. gelb [34°

18/ blutrot /37°
15/ hellgelb [37°
10/ blau /34°

substantive :

Benzochrombraun
Diamingriin B
Diaminorange F
Diaminscarlett B
Dianiltiefgrau |

20/ d. braun [34°, 36°
28/ tiefgriin [32, 36°
Io/ rot 36°
10/ rot /35°

15/ rétlichbr. /36°
10/ rot [36°

6/ hellrot [37°
7/ hellrot [36°

15/ schwarz [34° 5/ tiefort [34° 7/ rotl. gelb [36°
BBL .
. opa
Naphtaminblau o 7o @ blau J3¢° 5/ 16tl. blau /35° |10/ rétl. blau [37°
12
J 33° 33° 34° 34° 34° 34°
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TABELLE 29

(5% Teerfarbstoff+5% Tannin)

Schicht
Farbstoff oberste mittlere untere
Linge (mm) /Farbe/S |Lange (mm) /Farbe /S|Linge (mm) [Farbe /3
sauer :
Sduregriin 3/ lichtgriin [37° 15/ bridunlich /38° —
Sdureviolett 11/ violett [37° — 16/ braun [37°, 38°
schwarz-
Nigrosin 9/ braun /34° 37 17/ d. braun [39°
rotlich-
Orange 6/ orange [34° — 20/ braun [37°
Chinolingelb 1/ gelb [34° — 17/ gelblich [35°, 36°
dunkel-
Wasserblau 6/ blau [35° — 20/ briunlich [36°, 38°
substantiv:
Benzochrombraun|| 12/ rotbraun/34°, 35° — 19/ briunlich /35°, 379
Diamingriin 8/ griin /34° — 20/ briunlich [37°
Diaminorange 10/ hellorange [33° — 22/ bréunlich /36°,38°)
Diaminscarlett 8/ hellot [35° — 20/ braunlich /36°, 37°
Dianildunkelgrau || 8/ d. briunlich [36° — 22/ briunlich /37°, 38°
Naphtaminblau 6/ hellblan [35° — 20/ briunlich [37°




Kombinationswivkung sweier Gerbstoffe gegeniiber Gelatine

TABELLE 30

(Teerfarbstoff-Tannin)
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Dianildunkelgrau

Naphtaminblau

7/ d. grau [36°

12/ blau [38°

Schicht
Farbstoffe oberste mittlere untere
Lange (mm) /Farbe /S| Linge (mm) /Farbe /S{Linge (mm) /Farbe /S

basische :

Auramin 1o/ rotl, gelb [34° 10/ gelb /64° 25/ gelblich /41°

Corvolin 25/ blauschwarz [40° '39° 39°

Diamantgriin 28/ tiefgriin /39° 40° —

Methylenblau 25/ d. blan [39° 40° —

Methylviolett 25/ d. violett /[41° 40° —

Rheonin 19/ braun /659 38° gelblich [41°
sauer:

Sauregriin 17/ d. blaugriin /36 39° 15/ gelblich [40°

Siureviolett 25/ d. violett [39° 38° 8/ gelblich [40°

Nigrosin 14/ blauschwarz [39° 36° 11/ gelblich [41°

Orange 25/ orangé [36° 38° 39°

Chinolingelb 25/ gelb /35° 36° 37°

Wasserblau - o/ d. blau [42° 38° 14/ briunlich [37°
substantive :

Benzochrombraunjf 8/ d. braun [41° hellbraun /38° gelblich /37°

Diamingriin 20/ d. griin /38° 40° ’ gelblich /41°

Diaminorange 8/ hellorange /38° — gelblich™ /39°

Diaminscarlett 6/ rot [58° 42° gelblich /37°

rotlichblau /40°

14/ hellgriin /37°
gelblich /40°
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Georg Grasser und Masatake Ichise

TABELLE 31

(Tannin-Teerfarbstoff)

Farbstoff

Schicht

oberste

mittlere

untere

Linge (mm) /Farbe /S

Linge (mm) /Farbe /S

Linge (mm) [Farbe /S

6/ graubraun /36°

gelbbraan [35°

23/ d. briunlich /37°

Me
Me

basisch :
Auramin
Corvolin
Diamantgriin

thylenblau
thylenviolett

Rheonin

13/ d. gelb [53°
6/ schwarz /36°
12/ d. blaugriin /34°
5/ d. blau /35°
7/ violett /37°
{ 8/ braun /40°
(Linse)

51°
gelber Aussen-Ring /35°
1/ hellerer-Ring/36°
1/ weissl. Ring [/ —
1/ [—
/—

33 [

3 13

20/ gelblich [37°

6/ schwarz /39°
13/ d. blaugriin /37°
16/ blau /37°, 38°
13/ violett /36°, 38°

20/ braun /38°

sauer :
Sauregriin
Sdureviolett
Nigrosin
Orange
Chinolingelb
Wasserblau

7/ d. griin /38°
5/ violett [39°
10/ schwarz [37°

8/ orange [39°
{(Lmse)
5/ Ringe (d. gelb /37°
5/ blau /35°

4/ violett [37°
2/ weissl. Ring /| —

3/ orange Ring [36°

3/ griinl. Ringe [36°

12/ hellgriin /37°

8/ briunlich /37°
4f grau (37°

16/ grau-orange [36°

13/ hellgelb /37°

substantiv
Benzochrombraun
Diam.iuorange
Diaminscariett
Dianildunkelgrau

Naphtaminblau

9/ d. braun [39°
{(Lmse

7/ orange [62°, 42°
(Linse)

7/ rot [73°, ‘9
(Linse)

6/ d. grau [g0°, 41°
(Linse)

8/ d. biau /38°, 34°
{(Lmse)

6/ graugriin, Ring
2/ gelbl. Ring /37°
2/ gelbl. Ring /36°
1/ gelbl, Ring /38°

Spur Ringfblau [36°

braun /37°
4/ orange /36°
5/ rot [36°
6/ grau [37°

5/ heliblau /37°




